Девятая Всероссийская с международным участием Школа-семинар по структурной макрокинетике для молодых ученых проводится в рамках программы Президиума РАН «Поддержка молодых ученых» и финансовой поддержки Российского Фонда фундаментальных исследований за 2011г.

Программа 9-ой Всероссийской с международным участием Школы-семинара по структурной макрокинетике для молодых ученых 

Среда, 23 ноября 2011г.

	9:30 
10:00 


	Регистрация участников

Церемония открытия Школы-семинара

Мержанов А.Г., академик, научный руководитель ИСМАН, ректор Школы (Черноголовка, ИСМАН)

Гордополов Ю.А., профессор, директор ИСМАН (Черноголовка, ИСМАН)

Столин А.М., профессор, председатель оргкомитета Школы (Черноголовка, ИСМАН)

Приветственные слова гостей Школы


Утреннее заседание

	10:30


	Гордон Евгений Борисович, гл.н.с., д.ф.-м.н., профессор (Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка). Синтез наноматериалов в квантовых вихрях сверхтекучего гелия (приглашенная лекция).


11:20   Кофе-брейк

	11:40


	1. Климова А.И. магистрант (НИТУ «МИСиС», Москва). Трибологические исследования для разработки стандартного образца электроискрового покрытия с низким коэффициентом трения.
2. Кислов В.М., Земскова С.И. молодой специалист (ИПХФ РАН, Черноголовка). Устойчивость пористого слоя при фильтрационном горении.

3. Шкодич Н.Ф. молодой специалист, Рогачев А.С., Вадченко С.Г. (ИСМАН, Черноголовка). Особенности структурообразования и зажигания в активированных смесях Ni+Al. 
4. Середа Д.Б. студент (Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье). Кинетика формирования алитированных покрытий в условиях СВС.
5.  Галиев К.Ф. молодой специалист, Исаченко Д.С.,  Кузнецов М.С., Семенов А.О. (Томский политехнический университет, Томск). Получение защитных материалов от ионизирующих излучений в режиме СВС.
6. Терещенко1 А.Н. молодой специалист, Штейнман1 Э.А., Филонов1 К.Н., Якимов2 Е.Б. (1- ИФТТ РАН, Черноголовка,2- Учреждение Российской Академии наук Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН, Черноголовка). Люминесценция пленок карбида кремния, полученных синтезом из паровой фазы.


13:30   Обед

Вечернее заседание

	14:30
16:00

16:15

	1. Кузьмина E.Г. магистрант (НИТУ «МИСиС», Москва). Самораспространяющийся высокотемпературный синтез металлокерамических материалов на основе диборида титана и алюминида никеля.
2.  Кочетов Н.А. молодой специалист, Вадченко С.Г. (ИСМАН, Черноголовка). Влияние типа исходного никеля и механической обработки его смеси с алюминием на параметры синтеза алюминида никеля. 

3. Милосердов П.А. молодой специалист, Горшков В.А. (ИСМАН, Черноголовка). Получение литого тройного карбида Cr2AL методами СВС-металлургии.
4. Подболотов1 К.Б. молодой специалист, Дятлова1 Е.М., Волочко2 А.Т. (1– Белорусский государственный технологический университет, Минск, 2– Физико-технический институт НАН Б, Минск). Формирование СВС-покрытий на основе системы Al-SiO2-C с применением активирующих добавок.
5. Петров1 Е.В. молодой специалист, Кривченко2 А.Л., Кирсанов3 Р.Г. (1- ИСМАН, Черноголовка, 2- Самарский государственный технический университет, Самара 3-Самарская государственная сельскохозяйственная академия, п. Усть-Кинельский). Исследование поверхности стальной преграды после соударения с потоком частиц.
6. Бостанджиян С.А., Гордополова И.С., Щербаков А.В. молодой специалист, Щербаков В.А. (ИСМАН, Черноголовка). Электротепловой взрыв в безгазовой системе, помещенной в электропроводную среду.

7. Таров Д.В. молодой специалист (ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Тамбов). Синтез углеродных нанотрубок CVD- методом.
Кофе-брейк

8. Галышев1 С.Н. аспирант, Зарипов1 Н.Г, Столин2.А.М., Бажин2 П.М. (1- УГАТУ, Уфа, 2- ИСМАН, Черноголовка). Получение материалов на основе МАХ-фазы Ti2AlC методом СВС-прессования.
9.  Баринов В.Ю. молодой специалист, Щербаков В.А. (ИСМАН, Черноголовка). Горение систем Ti–xC(алмаз), Zn–S, FeS2–Zr в условиях квазиизостатического сжатия.
10. Исаченко Д.С., Кузнецов М.С, Семенов А.О., Чурсин С.С. молодой специалист (Томский политехнический университет, Томск). Управление процессом СВС с помощью механической активации исходных компонент.
11. Штейнман1,2 А.Э. студент, Столин2 А.М., Бажин2 П.М (1- НИТУ «МИСИС», Москва, 2- ИСМАН, Черноголовка). Исследование особенностей процесса СВС-экструзии при многоступенчатом обжатии. 
12. Кондаков А.А. аспирант, Линде А.В., Студеникин И.А., Грачёв В.В. (ИСМАН, Черноголовка). Получение МАХ-фазы Ti2AlN в режиме фильтрационного горения. 
13. Алексеева Т.А. молодой специалист, Третьякова Н.А. (Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России, Екатеринбург). Удельная поверхность и ее роль в кинетике зародышеобразования тонкопленочных слоев сульфида свинца.
14. Середа Б.П, Онищенко А.Н. аспирант (Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье). Формирование многокомпонентных защитных покрытий на углерод-углеродных композиционных материалах в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.


Четверг, 24 ноября 2011 г.

Утреннее заседание

	10:00


	Данилов В.Л. д.т.н., профессор, (Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана, Москва).  Математическое моделирование термодеформационных процессов в активной зоне ядерного реактора и его прочностной надежности (приглашенная лекция).


11:00   Кофе-брейк
	11:15


	1. Колебина Н.В. аспирант (МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва). Анализ формирования оболочки стальной круглой заготовки в профилированном кристаллизаторе машины непрерывного литья.
2. Рогачев С.А. аспирант (ИСМАН, Черноголовка). Нестационарные режимы горения гетерогенных систем с учетом их структурной неоднородности.
3. Аверичев1 О.А. студент, Бажин2 П.М., Столин2 А.М. (1- НИТУ «МИСИС», Москва, 2- ИСМАН, Черноголовка). Разработка и применение электродных материалов Ti-C-Co, полученных методом СВС-экструзии.
4. Колесникова Ю.Ю. молодой специалист, Кислов В.М., Салганский Е.А. (ИПХФ РАН, Черноголовка). Изменение характеристик фильтрационного горения углерода с ростом теплопотерь.
5. Ковалев И.Д. аспирант, В.И.Пономарев, В.И.Вершинников, С.В.Коновалихин (ИСМАН, Черноголовка). Исследование разупорядочения атомов углерода в карбиде бора.
6. Гусев М.П. студент (МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва). Исследование релаксации напряжений в пружине, находящейся в условиях нейтронного облучения.
7. Боярченко1 О.Д. молодой специалист, Вадченко1 С.Г., Сычёв1 А.Е., D. Vrel2 , Сачкова1 Н.В. (1- ИСМАН, Черноголовка, 2- LIMHP, Université Paris 13, CNRS, Institut Galilée, Villetaneuse, France).  СВС интерметаллидов на основе Ti-Al, Ni-Al и их взаимодействие на границе с металлическими подложками.
8. Кузнецов1 Е.А. студент, Гуськов2 А.М., Сиксик3 П. (1- МГТУ им. Н.Э.Баумана, Национальная Школа Мостов и Дорог (Франция), 2- МГТУ им. Н.Э.Баумана, 3-Политехническая Школа (Франция)). Конечно-элементный анализ бетонных конструкций.


13:00   Обед

Вечернее заседание
	14:00

14-30
	Губин Сергей Александрович, д.ф.-м.н., профессор, зав. лаб. (Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва). Теплофизические и механические свойства композита из алюминия на основе модели аддитивного смешения (приглашенная лекция).
Баронин Геннадий Сергеевич, д.т.н., профессор, руководитель НОЦ ТамбГТУ-ИСМАН (Тамбовский государственный технический университет, НОЦ ТамбГТУ-ИСМАН «Твердофазные технологии», Тамбов). Новые твердофазные технологии переработки полимеров и композитов (приглашенная лекция).


15:00  Кофе-брейк
	15-15
16:30
	1. Икорников Д.М. аспирант, Санин В.Н., Юхвид В.И. (ИСМАН, Черноголовка). СВС литых металломатричных композитов на основе Al.
2. Поляков1,2 Б.Б. аспирант, Стельмах1 Л.С., Столин1 А.М., Дворецкий2 Д.С. (1- ИСМАН, Черноголовка, 2- ФГБОУ ВПО ТамбГТУ, Тамбов). Прочностной расчет толщины стенки пресс-формы СВС-компактирования твердосплавных материалов.
3. Абдулкаримова1 Д.С. докторант, Wu2 W.W., Gubarevich2 A.V., Odawara2 O., Мансуров1 З. А. (1- Казахский Национальный Университет им.аль-Фараби, Алматы, Казахстан, 2- Tokyo Institute of Technology, Yokohama, Japan). Исследование структуры и свойств СВС-материалов на основе боридов переходных металлов MeIVB2(Me=Ti, Cr).
4. Кругляк Д.А. молодой специалист, Середа Д.Б. (Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье). Исследование параметров деформации медных сплавов, прокатываемых с защитными покрытиями.

5. Потанин1 А.Ю. аспирант, Погожев1 Ю.С., Левашов1 Е.А., Кочетов2 Н.А., Рогачев2 А.С. (1- НИТУ "МИСиС", Научно-учебный центр СВС МИСиС-ИСМАН, Москва, 2- ИСМАН, Черноголовка). Исследование процесса горения и механизма структурообразования реакционных смесей, легированных тугоплавкими ZrO2 в системе TiNi-TiC.
6. Нитиевский1 Е.А. студент, Денисов2 И.В., Первухин2 Л.Б. (1-АлтГТУ, Барнаул, 2- ИСМАН, Черноголовка). К вопросу получения биметалла сталь + чугун.
7. Брусницына1,2 Л.А. молодой специалист, Алексеева1,2 Т.А., Степановских1 Е.И. (1- Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2- Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России, Екатеринбург). Кинетические закономерности набухания адгезионного слоя диэлектрических материалов.
8. Середа Б.П., Кругляк Д.О. аспирант (Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье). Прокатка заготовок с защитными покрытиями, полученными в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.

9. Середа Б.П., Бондаренко Ю.В. молодой специалист (Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье). Разработка оптимальной технологии СВС-составов для получения защитных покрытий на титановых сплавах в условиях СВС. 
Спорт. Командный розыгрыш кубка Ректора Школы по настольному теннису. 


Пятница, 25 ноября 2011 г.

Утреннее заседание

	10:00
12:00


	1. Щербаков А.В. молодой специалист, Щербаков В.А., Грядунов А.Н., 

Телепа В.Т. (ИСМАН, Черноголовка). Изучение взаимодействия в системе Ti-C на стадии предвзрывного разогрева.
2. Кобзев Д.Е. аспирант, Баронин Г.С., Червяков В.М. (ГОУ ВПО ТамбГТУ, НОЦ ТамбГТУ-ИСМАН «Твердофазные технологии» Тамбов). Эксплуатационные характеристики полимерных композитов обработанных давлением с применением ультразвука. 

3. Худяков В.В. магистрант, Селиванова З.М. (ФГБОУ ВПО ТамбГТУ, Тамбов). Применение информационных технологий для решения задач контроля триботехнических показателей при испытании образцов на машине трения.
4. Панкратов М.С. аспирант, Сайкова Г.Р., Азатян В.В. (ИСМАН, Черноголовка). Вырождение цепно-теплового взрыва.
5. Иванов С.А. аспирант, Таров. В.П., Баронин Г.С. (ТамбГТУ, НОЦ ТамбГТУ-ИСМАН «Твердофазные технологии», Тамбов). Влияние интенсивной пластической деформации на физико-механические характеристики модифицированного ПЭВП.

6. Бондаренко Ю.В.  молодой специалист., Середа Д.Б. (Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье). Получение многокомпонентных силицированных покрытий на титановых сплавах, полученных в условиях СВС.
7. Кочетков Р.А. аспирант, Тарасов А.Г.,  Сеплярский Б.C. (ИСМАН, Черноголовка). Исследование закономерностей горения гранулированной смеси Ti+0,5C в потоке инертного газа.
Кофе-брейк
8. Полуэктов В.Л. аспирант, Баронин Г.С. (ТамбГТУ, НОЦ ТамбГТУ-ИСМАН «Твердофазные технологии», Тамбов). Переработка сверхвысокомолекулярного полиэтилена в изделия.
9. Комбарова П.В. аспирант, Баронин Г.С., Червяков В.М. (ТамбГТУ, НОЦ ТамбГТУ-ИСМАН «Твердофазные технологии», Тамбов). Оценка влияния углеродного наноматериала на свойства АБС, прошедшего обработку давлением в твердой фазе.
10. Саранцев1 В.В. молодой специалист, Бажин2 П.М., Столин2 А.М., Реут1 О.П. (1- Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь, 2- ИСМАН, Черноголовка). Создание износостойких покрытий на основе карбида титана на инструментальных сталях.
11. Третьякова Н.А. молодой специалист, Алексеева Т.А. (ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,  ГОУ ВПО «Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России», Екатеринбург). Определение условий гидрохимического осаждения пленок селенида олова методом анализа термодинамических равновесий в растворе.

12. Паршин Д.А. аспирант, Стельмах Л.С., Столин А.М. (ИСМАН, Черноголовка). Исследование влияния структурных размеров металла-связки на особенности СВС-экструзии.
13. Адлер С. школьник, воспитанник секции «математика», Головко Л.Н. (МОУДОДД Центр дополнительного образования для детей «Импульс»,  Черноголовка). Пирамида Паскаля.
14. Орлов О. школьник, воспитанник секции «Геошкола», Зеленский М.Е., Карасева О.Н. (МОУ ДОДД Центр дополнительного образования для детей «Импульс», Черноголовка). Вулканический пепел и самолеты.
15. Бокун В. школьник (МОУ СОШ №82, Черноголовка). Возможные изменения в конструкции автомата Калашникова. 
16. Яцку Е.В. школьник, Мищенко Д.В., Неганова М.Е. (ЦДОДД "Импульс", Черноголовка). Изучение антиоксидантной активности водных настоев лекарственных растений методом хемилюминесценции.


Церемония закрытия Школы-семинара и награждение лучших и активных участников.

Торжественный обед.
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