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Отзыв 

на автореферат диссертационной работы 

ТРУСОВА Германа Валентиновича 

«Научные основы высокотемпературного синтеза 

наноструктурированных микросфер Ni из реакционных аэрозолей и 

создания высокопористых материалов путем искрового плазменного 

спекания микросфер», представленную к защите на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук по специальности 

1.3.17 - химическая физика, горение и взрыв, 

физика экстремальных состояний вещества 

 

Диссертационная работа Трусова Г.В. посвящена разработке нового 

метода синтеза наноструктурированных полых микросфер никеля, 

основанном на комбинации методов горения растворов и пиролиза 

аэрозолей, исследования физических и каталитических свойств 

высокопористых материалов на их основе,  с целью дальнейшего применения 

в качестве катализаторов, теплоизолирующих и экранирующих 

электромагнитное высокочастотное излучение материалов. В связи с тем, что 

предлагаемый способ позволит получать высокопористые материалы с 

ячейками микроскопического масштаба, что обеспечит методам 

производства ячеистых металлических материалов более передовые позиции 

на рынке сбыта, а созданные научные основы данного метода позволят 

расширить методологические принципы ИПС спекания работа Трусова Г.В., 

несомненно, является актуальной. 

 Научная новизна работы заключается в определении влияния 

соотношения горючее/окислитель, концентрации реагентов, температуры и 

атмосферы газа-носителя на фазовый состав, размер кристаллитов, диаметр 

микросфер, образующихся в процессе пиролиза и горения реакционных 

аэрозолей, а также в установлении структуры реакционного геля, 

образующегося из водного раствора нитрата никеля и глицина и разработке 
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новой макрокинетической модели формирования полых микросфер из частиц 

геля. 

Практическая значимость диссертационной работы Трусова Г.В. 

заключается в разработке нового способа получения материала пористостью 

до 92%, на основе полых микросфер никеля, консолидированных методом 

искрового плазменного спекания, для создания легких и прочных материалов 

и изделий, обладающих хорошими теплоизолирующими свойствами. А также 

в разработке модифицированного одностадийного метода синтеза полых 

металлических микросфер никеля Ni комбинацией методов горения 

растворов и пиролиза для изготовления защитных экранов от СВЧ излучения 

в диапазоне 1-15 ГГц и катализаторов с высокой активностью, 

селективностью и стабильностью. 

В работе исследована возможность использования в качестве 

материалов для тепловой защиты высокопористого материала на основе 

полых металлических микросфер никеля. Показано, что 

температуропроводность высокопористого материала на основе полых 

микросфер Ni в 5 раз ниже, чем температуропроводность беспористого 

никеля, а теплопроводность примерно в 70 раз ниже беспористого никеля. 

Публикации и апробация работы. Основное содержание 

диссертационного исследования изложено в 24 печатных работах, в том 

числе в 3 статьях в реферируемых научных журналах, и докладывалось на 

российских и международных научных конференциях. 

По содержанию работы можно сделать следующие замечания и 

предложения: 

1. Автор предполагает, что реакционный гель медленно 

трансформируется в сложный глицин-нитратный комплекс [NiGly3]–. 

На основании чего сделан такой вывод, какой противоион у этого 

комплекса?   

2. Поскольку исходная смесь содержит смесь  Ni(NO3)2 + глицин, 

образование никелевой соли глицина означает, что слабая карбоновая 
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